Belastharkeit Material Max. Spannweirte .I'Ir m Max. Spa I'IiI'I-'li'I.F-l:_"i"l:‘l:.",||II g
kg.f’ml SEI::E H m
Behajlas L/150 /200 /250 /300 /180 /200 L/250 1/300
100 a0 3.29 299 277 260 353 353 353 350
0 408 71 7,44 3,24 4,09 409 409 4,09
a0 461 438 407 38 451 451 461 461
100 501 478 447 413 5.01 501 5,01 5,01
120 a0 3,09 281 260 245 322 327 32 377
0 373 349 324 1,06 373 373 373 37
a0 420 413 363 3,60 4.20 470 420 4,20
100 460 45 4 4m 450 450 460 450
140 40 293 267 248 23 2.98 2.98 2,98 29
0 3,45 332 108 290 3.45 3,45 3,45 345
a0 3,89 389 364 3.42 388 3,89 389 3,89
100 429 429 404 a82 4.29 479 429 429
Material Gewicht U-Wert R-Wert Max.
Starke Belastbarkeit
mm kg/m?? W/m*K mK'W kgm

40 11 0,52 1,92 276

60 12,51 0,38 277 3N

g0 13,30 0,29 3,62 4an

100 14.10 0.23 4,48 568



